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Fig.d First layer Positive spectrum and image
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Fig.b 3rd layer Positive spectrum and image

Fig.a 4th  layer Positive spectrum and image

3
1
5

4
6
0

0

2.0E3

4.0E3

6.0E3

In
te

ns
it
y

100 300 500 700 900
m/z

N

N

N
O

O

O

Al

5
0
6

6
7
2

0

200

400

In
te

ns
it
y

400 500 600 700 800 900 1000
m/z

C40H26

5
7
0

5
8
8

0

400

800

1.2E3

In
te

ns
it
y

400 500 600 700 800 900 1000
m/z

Fig.c 2nd layer Positive spectrum and image

Fig.e First layer Negative spectrum and image
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概要

有機ELを搭載した市販のデジタルオーディオプレーヤーについて、雰囲気制御下で測定面を出すことで
加工による変質を抑えて、成分の定性分析を行いました。

分析事例C0130 2009/03/26 2019/03/21

雰囲気制御下での測定面出し加工により成分の変質を抑制

測定法 ：TOF-SIMS
製品分野 ：ディスプレイ
分析目的 ：組成評価・同定・製品調査

TEL ： 03-3749-2525     E-mail ： info@mst.or.jp
URL ： https://www.mst.or.jp/

分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！

有機EL層の定性分析


